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dans le béton recycle

La recarbonatation accélérée du béton

Recycler le béton : une nécessité

Avec deux tonnes par personne et
par an, le béton est le matériau
manufacturé le plus consommé
au monde. La partie la plus
importante du béton est com-
posée de granulats : environ
les 2/3 de la masse. La fabri-
cation du béton représente
actuellement environ 40 % de la
consommation totale de granulats.

Mais cette ressource n'est pas renou-
velable et elle est de plus en plus difficlement acces-
sible. La Région lle de France importe prés de la
moitié des granulats qu'elle consomme (environ 13
millions de tonnes par an?) et I'on estime que cette
consommation va encore augmenter de 5 millions
de tonne par an2 avec les projets du Grand Paris.
Alors comment fabriquer des bétons en économi-
sant les granulats ?

En méme temps, le volume des matériaux de
déconstruction des batiments et infrastructures aug-
mente et va devenir de plus en plus important dans
les prochaines années. En effet, les batiments édi-
fiés pendant la Reconstruction dans les années
1950 arrivent peu a peu en fin de vie. Les volumes
de béton a recycler vont devenir considérables.

Actuellement, ces matériaux sont traités de deux
fagons, soit on les enfouit en décharge, soit on les
recycle dans les terrassements routiers comme rem-
blai a faible valeur ajoutée. Toutefois les capacités
de recyclage dans la filiére routiére ne sont pas illi-
mitées, et si rien n'est fait le colt de traitement de
ces matériaux pourrait augmenter trés fortement.

1 Livre blanc UNPG 2011
2 Source DRIEE lle-de-France

Le projet national Recybéton® a démarré en 2012
pour une durée de 5 ans et regroupe des maitres
d'ouvrages, des industriels des matériaux et de la
construction ainsi que des centres de recherche dont
I'Ifsttar. L'objectif du projet est d'accroitre la réutili-
sation des bétons de déconstruction dans les nou-
velles structures en béton.

Malgré tout, des limites techniques subsistent. Les
granulats issus du concassage du béton recyclé ne
sont pas trés bons : ils sont plus poreux que les gra-
nulats naturels et leurs propriétés mécaniques sont
plus faibles. De plus, et c'est un obstacle majeur, ils
absorbent trop d'eau (entre 5 et 10 %) et lentement
(pendant une vingtaine de minutes). Un béton de
granulats recyclés malaxés dans des conditions
usuelles voit son aptitude a la mise en ceuvre (ouvra-
bilité) chuter lors du transport en toupie, et cela peut
aller parfois jusqu'a le rendre impropre a l'usage une
fois arrivé a destination.

La carbonatation dans tous ses états

Pour fabriquer du ciment, on cuit usuellement du
calcaire (CaCO3) a forte température (1 500 °C) en
présence de silice. Il se forme de la chaux (CaO) tan-
dis que la plupart du CO2 contenu dans le calcaire
est libéré : c'est la décarbonatation du calcaire. La
chaux se recombine ensuite avec la silice et forme
le clinker : celui-ci est broyé et complété pour don-
ner au final la poudre de ciment. On estime que ce
process (énergie de chauffage et décarbonatation),
compte pour environ 7 % des émissions de COg
dans le monde.
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Lorsque I'on fabrique ensuite le béton, le ciment
réagit avec l'eau : il se forme des hydrates de silice
et de calcium. Ce sont ces hydrates qui donnent la
résistance mécanique du béton. Cependant, les
molécules d'hydrates ne sont pas totalement stables
dans le temps, on dit qu'elles sont « métastables » :
en présence du CO;, atmosphérique, elles se recar-
bonatent naturellement en réabsorbant lentement le
COs, et se retransforment en calcaire et gel de silice.
Le cycle minéral est bouclé !

Faire d'un inconvénient un avantage

La carbonatation a toujours été redoutée par les
constructeurs. Elle rend le béton plus acide (elle
abaisse le pH) et elle conduit a la corrosion irréver-
sible des armatures en acier qui renforcent le béton
armé. Cette réaction chimique naturelle est heureu-
sement trés lente : dans une structure en service,
exposée a l'air libre, seulement 2 ou 3 cm de pro-
fondeur sont recarbonatés aprés 50 ans ! L'objectif
de I'lfsttar est d'accélérer cette réaction pour les
bétons de recyclage. Le procédé a I'étude consiste
a mettre en contact les granulats concassés de
déconstruction et du CO2 atmosphérique sous une
concentration et une pression trés élevée, avec un
apport d'énergie qui demeure trés modeste.

L'utilisation de ce phénoméne naturel pour capter et
piéger le CO, atmosphérique dans la matrice cimen-
taire des granulats de déconstruction, améliore
considérablement le bilan environnemental du maté-
riau béton. Les premiers essais en laboratoire mon-
trent qu'avec 1 tonne de béton recyclé, on pourrait
capter et stocker 150 kg de CO», sans compter I'é-
conomie de 650 kg de granulats naturels de carriére
réalisée. A cela s'ajoutent les économies nettes de

CO, permises par les nouveaux procédés de fabri-
cation du ciment pour les nouvelles constructions
en béton. |l s'agit donc de mettre au point un pro-
cessus industrialisable, et de contribuer a I'émer-
gence d'une nouvelle filiere de I'économie circulaire.

Mais il y a plus ! Le laboratoire a par ailleurs décou-
vert une nette amélioration de la qualité mécanique
des granulats recarbonatés. L'absorption d'eau est
a la fois plus faible et plus rapide que celle du gra-
nulat recyclé non recarbonaté. Un atout de plus pour
faire du recyclage du béton, dans le béton une
réalité.

Un potentiel considérable

En France, la déconstruction dans le secteur du
batiment et des travaux publics représente un apport
de prées de 300 millions de tonnes de matériaux par
an, dont 36 % de produits a base de béton, pour
lesquels on estime que seule la moitié est recyclée
pour refaire des bétons. En généralisant le recyclage
et en mettant en ceuvre ce nouveau process de
recarbonatation accélérée sur prés de 100 millions
de tonnes de granulats, on pourrait capter et stocker
de dix a quinze millions de tonnes de CO; par an.
C'est I'équivalent d'une réduction de plus de 10 %
des émissions de GES des transports.

Vers des démonstrateurs

Les études se multiplient en laboratoire. Bientot on
pourra réaliser des démonstrateurs de batiments en
béton recyclé recarbonaté avec les maitres d'ou-
vrage intéressés. L'lfsttar est d'ores et déja en
contact avec des recycleurs, l'industrie de la préfa-
brication et des entreprises de construction.

Pour visualiser la carbonatation, on utilise un indicateur coloré de pH. Comme la carbonatation abaisse le pH, l'indicateur
vire au rose la ou le matériau n'est pas carbonaté. A gauche : granulats de béton recyclé carbonatés a la vitesse naturelle
(carbonation limitée a seulement quelques mm en surface). A droite : les mémes granulats carbonatés de maniere accé-

lérée (carbonatation dans la masse, en totalité).
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