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de I’Amiante Avant Démolition
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Objet

La présente mission consiste a établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante en
vue de la démolition de lIimmeuble. Ce repérage a pour objectif de rechercher, d’identifier et de localiser les
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique ou de
tout autre matériau et produit réputé contenir de I'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait
connaissance. Il s'agit des matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble ou la partie
d'immeuble concernée par le repérage. A cette fin, des démontages et investigations approfondies destructives
peuvent étre nécessaires.

Selon I’article R1334-19-6 du Code de la santé publique, le propriétaire du batiment ou de la partie de
batiment démolie a obligation de communiquer le présent rapport a toute personne physique ou
morale appelée a organiser ou effectuer des travaux de démolition dans I'immeuble.

Références réglementaires :

Articles R. 1334-19 du Code de la Santé Publique

Arrété du 26/06/2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du rapport
de repérage.

Bien objet de la mission :

SITE GAVY
Adresse : Boulevard de I'Université
SAINT NAZAIRE

ASSOCIATION GAVY OCEANIS
i BOULEVARD DE L'UNIVERSITE
Proprietaire : CS 70152

44603 ST NAZAIRE CEDEX

ICADE PROMOTION
Donneur d’ordre : 2, RUE RENE VIVIANI

44262 NANTES CEDEX
Batiment : Voirie extérieur

Programme de Démolition du batiment

travaux :
Date de commande : 19/06/2023
Date de rapport N° de version Operat:eurs e Rédacteur Validation
repérage
Eric BEUZART
Eric BEUZART ) i
Certificat délivré ICERT N° [ 2 Ay
24/08/2023 1 CPDI 2566 d&livré o r15/06/2023 ‘*// Audo Cédric
et expirant le 14/06/2029 /

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas
été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante.
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1. Renseignements concernant la mission

1.1.0rganisme chargé de la mission

Raison Sociale : INAXE

2B rue du Patis Tatelin 35700 RENNES
10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON

Numéro SIRET : 439 685 421 000 75

Adresse :

Compagnie d’assurance : Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD
N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu’au : 31/12/2023

1.2.Information sur le batiment

Date de permis de construire ou, le cas

oy : Non communiquée
échéant, date de construction : a

Fonction principale du batiment : inconnu

Autre renseignement : -

1.3.Programme et périmetre de repérage

e Voie de circulation

1.4.Rapports précédents

w7

Type de Référence du Conclusion
rapport rapport
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

1.5.Historique des visites réalisées

Date de la visite Intervenants Objet
3 JUILLET 2023 M. BEUZART Diagnostic amiante avant démolition

1.6.Désignation du laboratoire d’analyse

Nom : eichrom

Adresse : Rue Maryse Bastié, 35170 Bruz

Accréditation 1-6491
1.7.Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant
de I'amiante s’applique aux matériaux et produits de la liste C, incorporés ou faisant indissociablement
corps avec I'immeuble a démolir, ainsi qu’a tout autre matériau et produit réputé contenir de I'amiante
dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance (cf. arrété du 26/06/2013 relatif au
repérage des matériaux et produits de la liste C, en application de l'article R.1334-22 du Code de la
Santé Publique).

Le programme de repérage est le suivant :

Liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique

Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées

Plaques en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites, ardoises en fibres-ciment

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Revétements bitumineux d’étanchéité

Bardeaux d’asphalte ou bitumé (Shingle), pare-vapeur,
revétements et colles

Accessoires de toitures

Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades
Panneaux sandwichs Plagues, joints d’assemblage, tresses,
Bardages Plaques et bacs en fibres-ciment, ardoises en fibres-

ciment. Isolants sous bardage

Appuis de fenétres

Eléments en fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons

Flocages. Enduits projetés. Revétements durs (plaques
planes en fibres-ciment). Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et intérieurs)

Flocages. Enduits projetés. Joints de dilatation.
Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau
sandwich, carton + platre). Peintures intumescentes.

Cloisons légéres et préfabriquées

Panneaux de cloisons. Jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton,
fibres-ciment.

Gaines et coffres verticaux

Flocage. Enduits projetés et lissés ou talochés ayant
une fonction coupe-feu. Panneaux.

Portes coupe-feu. Portes pare-flamme

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds.
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Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

Plafonds Flocages. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés,
coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
composite).

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures) Flocages, enduits projetés. Peintures intumescentes.

Interfaces entre structures Rebouchage de trémies, jonctions avec la facade,
calfeutrements, joints de dilatation.

Gaines et coffres horizontaux Flocages. Enduits projetés. Panneaux. Jonction entre
panneaux.

Faux plafonds Panneaux et plaques.

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol (l'analyse doit concerner chacune | Dalles plastiques. Colles bitumineuses. Lés plastiques

des couches du revétement) avec sous-couche. Chape maigre. Calfeutrement des
passages de conduits. Revétements bitumineux des
fondations

Revétements de murs Sous-couches des tissus muraux. Revétements durs
(plaques menuiserie, fibres-ciment). Colles des
carrelages

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en
fibres-ciment

Conduits de vapeur, fumée, échappement Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments,
mastics, tresses, manchons

Clapets/volets coupe-feu Clapet, volet, rebouchage

Vide-ordures Conduit fibres-ciment

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres Portes et cloisons paliéres

Trémie. Machinerie Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogénes. | Bourres, tresses, joints, calorifugeages. Peinture anti-
Convecteurs et radiateurs, aérothermes... condensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries... Bourres, tresses, joints, calorifugeages. Peinture anti-
condensation, plaques isolantes, tissu amiante. Freins
et embrayages

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus | Eléments en fibres-ciment

x En lI'absence d‘accompagnateur et/ou de plans précis mis a la disposition du technicien, seules
les piéces figurants sur les croquis et dans la liste des piéces visitées doivent étre considérées
comme définissant le périmétre de repérage. Toute piéce ou partie de batiment ne figurant
pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait I'objet du repérage. Il appartient au
donneur d’ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des batiments ont été
listées et donc visitées. Aprés remise des rapports, le donneur d’ordre et/ou le propriétaire
disposent d’un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été
visitée et que la destination des locaux est conforme. Si a I'issue de ce délai aucune remarque
n‘a été formulée par le donneur d’ordre, les rapports seront considérés comme étant validés
en ce qui concerne le périmétre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité,
une visite complémentaire peut étre demandée par le donneur d’ordre ; cette visite fera
I'objet d’une facturation complémentaire.

x Tout rapport lacunaire doit faire I'objet d‘investigations complémentaires. Ces investigations
feront I'objet d’'un complément de facturation.

x Notre cabinet s’engage a ne sous-traiter aucune mission.

x Notre cabinet reste a la disposition du Maitre d’ceuvre pendant toute la phase des travaux afin
de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.
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2. Conclusions du rapport

Mission de repérage des INAXE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas
été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante.

Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne
physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati.

2.1.Liste des matériaux ou produits contenant de [’amiante :

Local ou zone

résentant des LT ) Etat de Estimation
P similitudes Localisation (Prélévement ou dégradation de la Photographie
d’ouvrage Justificatif) 9 quantité

2.2. Liste des prélévements effectués contenant de [’amiante

REFERENCE DE

LECHANTILLON LOCALISATION DESCRIPTION RESULTATS

2.3.Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante

Marquage ou documents techniques :

Description Localisation Justification

Information relative a un précédent rapport :

Description Localisation

Sans objet
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ENERGIE & ENVIRONNEMENT

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d’amiante :

Description

Localisation

Aprés analyse en laboratoire :

REFERENCE DE
’ECHANTILLON LOCALISATION DESCRIPTION RESULTATS
P1 - sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P2 — sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P3 —sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P4 — sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P5 — sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P6 — sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P7 — sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P8 — sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P9 — sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P10 - sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P11 - sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté
P12 —sol voirie Voirie extérieur enrobés Amiante détecté

2.4.Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de [’amiante pour lesquels des

investigations et/ou des analyses ultérieures devront étre effectuées

Description

Localisation

Cause de non-prélévement

Photographie

2.5.0bligations réglementaires

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante doit étre transmis a toute personne
physique ou morale appelée a concevoir ou a réaliser les travaux.
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3. Cartographie des prélevements:

LEGENDE :
PXX : n° de prélévement

ROUGE : présence d’amiante
A : amiante

VERT : absence d’amiante
Nd : amiante non détecté

P06- sol voitie P0O7- sol voirie
PO5- sol voirie‘ PO8- sol voirie
P04- sol voirie P09- sol voirie

P1Q- sol voirie
P11- sol voirie
P12- sol voirie

P0O3- sol voiri
P02- sol voirie
P0O1- sol voirie




de I'’Amiante

4. Realisation du repérage

4.1.Conditions d’interventions

Mission de repérage des
matériaux et produits contenant

Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

Liste des immeubles ou parties
d’immeubles batis concernés

UNIVERSITE

Date de délivrance du permis de construire
Année de construction

inconnue

Date de modification ou réhabilitation du batiment

Plans remis par le donneur d’ordre a AUEUN
I'opérateur de repérage : ELANE DIE LRSS
CROQUIS
Nota : En I'absence de plans, Inaxe ne pourra étre tenu responsable de la non visite de locaux non
visible (locaux orphelins, murés etc...)
Anciens rapports de diagnostics remis NEANT
par le donneur d’ordre a I'opérateur de DTA

repérage :

Autres a préciser :

Locaux inoccupés

Conditions d’intervention :

Mobilier toujours en place.

Locaux occupés

Représentant du propriétaire
(accompagnateur) :

4.2.Liste des pieces visitées

Extérieur : voirie

4.3.Pieces ou parties de [’immeuble non visitées

néant
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4.4.Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de [’amiante :

Conformément a l'arrété du 26/06/2013 relatif au repérage des matériaux ou produits de la
liste C contenant de I'amiante, la méthodologie du repérage des matériaux ou produits contenant de
I'amiante avant démolition suit deux étapes :

Dans un premier temps, |'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste
C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique. A cette fin, I'opérateur de repérage examine de facon
exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de I'immeuble béati et
réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives
nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage. La définition de zones présentant
des similitudes d’ouvrage permet d'optimiser les investigations a conduire en réduisant le nombre de
prélevements qui sont transmis pour analyse.

Si I'opérateur repére tout autre matériau et produit réputé contenir de I'amiante, il le prend en
compte au méme titre qu’un matériau ou produit de la liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique.

L'inspection visuelle, les sondages et les prélévements sont réalisés selon les prescriptions
décrites a I'annexe A de la Norme NF X 46-020 version 2017.

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés, certaines parties de
I'immeuble bati ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, I'opérateur de repérage
le précise et en mentionne les motifs. II émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et
préconise les investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes de
la démolition.

Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d’ouvrage, I'opérateur de
repérage identifie et localise, parmi les matériaux et produits mentionnés a l'article 4, ceux qui
contiennent de I'amiante. A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, en
fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et
produits utilisés, quant a la présence d’amiante dans ces matériaux et produits.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et
d’analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant a la présence d’amiante.

Conformément aux prescriptions de l‘article R. 1334-24 du code de la santé publique, les
analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille a la tracabilité des échantillons prélevés. Les prélévements sont
effectués sur toute |'épaisseur du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au
laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement comportant au moins les informations énumérées
en annexe. A réception des résultats d’analyse, |'opérateur de repérage veille a la cohérence des
résultats.

Conformément aux prescriptions de I'annexe B de la norme NF X 46-020 version 2017 :
- les prélévements sont réalisés dans des conditions conduisant a une pollution minimale des
lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
= les outils sont a usage unique ou sont soigneusement nettoyés aprés chaque
prélevement.
= les prélevements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.

Il conclut définitivement a I'absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit
repéré. Dans sa conclusion, il précise le critere (matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d’amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui
lui a permis de conclure quant a la présence ou |'absence d’amiante.
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5. Attestations sur [’honneur

Je, soussigné Eric BEUZART, atteste sur I'honneur étre en situation réguliere au regard de
I'article L 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a

I’établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a |'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j'atteste n’avoir aucun lien de
nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel a moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,

installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I’'honneur, je joins mes états de compétences validés par

la certification, ainsi que mon attestation d’assurance.
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6. Attestation d’assurance

Allianz @)
ATTESTATION D'ASSURANCE Allianz @

La présente antestation ¢st valable du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Le présent docament, établi par Allisnz IARD, 2 pour objet d'attester I'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
prisomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-deti des conditions et limites du contrat

Allianz TARD, dont ke siége social est situé, | cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que auquel il se réfire. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de
INAXE " nullité, rigle

10 RUE JACQUES DAGUERRE Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

92500 RUEIL MALMAISON Etablic & Paris la Défense, le 08/12/2022

est titulaire d'un contrat dassurance Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 48868533
et qui u pris effet e ler juillet 2012

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour obijet de garantir FAssuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile quil peut encourir & Iégard des tiers du fait des activités déclurées aux Dispositions Particuliéres, & savoir

= Risques d'exposition au plomb, repérage d'amiante avant-vente,

- Dossier technique amiante,

- Etat parasitaire,

- Installation intérieure d'électricité, installation intéricure de gaz,

- Risques naturels et technologiques,

- Diagnostic de performances énergétiques,

- Lol Carrez, état des lieus,

AN ARD
UMTE ABR - MIOCOR?
o Entregreses 120 DAB/RC IMMO
11010~ Wi

52087 PARS LA

N5E CEDER

- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition, Christel Deléage
- Diagnostic accessibilité handicapés, ¢ -
« Présence de termites,

- Diagnostic d'assainissement collectif,

- Diagnostic pollution des sals,

- Recherche de métaus lourds,

= Gestion des déchets, maitrise d'cuvre dans le cadre du désamiantage e de la démolition,
- Préfévement d'a
- Maitrise d'auvre curage déplombage,

- Cantrile visuel aprés travaus de retrait d'amiante (norme NF X 46-021, article R 1334-29-3 du Code de la Santé
Publique),

Les garanties du contrat sexercent tant pour le compte de Fassuré principal dénommé ci-dessus que pour le(s) assuré(s)
additionnel(s) au titre de ce contrat pour les activités identiques et spicifiques.

Les montanty de garanties accordées s‘entendent pour Vensemble des Assurés.

INNAY URE ET CONTROLE

- activité de mesure dempoussiérement

i
H
i
r—— X
e T —
e W Ty e
P o e kST el SATTRCSR
e T T
Mo epoes sigs e
Socotsnanyme s pta o 91961 200€ T Cors o .03 0081 i D —
34211079V S s Ll hidedl S e o e 99961208 ¥ Cones chet G 20051
N VAR5 10291 o 542 110791 K3 307 P Dl Coi

NTVA FRT6542 11025

Allianz @)

TABLEAU DES GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE « EXPLOITATION ~ Garantie souscrite Montants marimamy garaatis
 Dixcacingon oo ciubad pus oo stousto 4 -
(hoes domimapes » v preost. viés i-evoun)
Toun deommage consondas out 100000 LUK par intre
Lo poweir depaswer. s b doemnages o-apees
- Dormages masérich o ammaitnels comadcity o SO0 000 FUK. por e
\asf cas chapris
o Oy b e st  Four ¢ st mandctels out 15300 KU par siniste

[IS————Y o 305 000 EUR par inste

[ TSy SR FR—p——

Lo Smimages o vy prepencs. + s b
o et ol oul 300 000 EUR par made Fassarance

© Dmsgn b v piponts

iApar o e o e ol 5000000 EUR pur semée Fassarance

S ITE CIVILE ELLE Moatanty mazimum garantiv

[ —
out 3000 000 EUR pr ammde dossirance

- Dy ermasérich sce comsecutify o 300 000 EUK par smme & msarsncr
et por e

- Dummagen msérich f imemadricls consevufs

0t b (et hmerss) e e vac de

e Fextuticn dune prestaton o 50000 EUR

DEFENSE PENALE ET RECOURS Garastie souscrite Montants marimums garantis
SUITE A ACCIDENT

[ RTS——

harge quel que sei e nombee de v ot 50000 EUR por s dassornce

o Fovmarance  Tbiews dor gararmies Refercocs SATTLRCH
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7. Certificats de compétences

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 2566 Version 008

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d’l.Cert, atteste que:
Monsieur BEUZART Eric

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 15/06/2022 - Date d'expiration : 14/06/2029
Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 15/06/2022 - Date d'expiration : 14/06/2029
DPE tout type de Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de
batiments batiment
Date d'effet: 17/01/2019 - Date d'expiration : 16/01/2024
DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
Date d'effet: 17/01/2019 - Date d'expiration : 16/01/2024
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet: 15/07/2019 - Date d'expiration : 14/07/2024
Gaz Etat de I'installation intérieure gaz
Date d'effet : 01/07/2019 - Date d'expiration : 30/06/2024
Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 30/06/2019 - Date d'expiration : 29/06/2024
Termites Etat relatif a la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine

Date d'effet : 30/06/2019 - Date d'expiration : 29/06/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 03/05/2022.

cofrac

cefication,
ACCREDITATION
N' 40522
PORTEE
CERTIFICATION. DISPONIBLE SUR
o Institut de Certification DEPERSONNES WwW.COFRAC FR

Certification de personnes

Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégoire

CPEDIFR11rev18



Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

8. Rapports d’analyse

4 eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

EUROFINS EICHROM AMIANTE SAS
LABO Eichrom Amiante

Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastie,

Farc de Lormandiére, Bat. ©

351T0BRUZ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d"analyse : AR-23-LE-05T855-01
Reférence laboratoire sous-traitant N © 23A022450

Regu au laboratoire le © 140872023

Diate danalyse : 15/08/2023
Référence dossier Client EBE-D0591-ENROBES

Prestation commandée auprés d'Eurcfins Eichrom Amiante SAS.

Date d'emission de rapport - 17/08/2023 4:11
Référence de suivi du dossier N° : 235E014181
Date de réceplion : 1VD&/2023

FPagelld

:ﬁ_ Référence client Description visuelle | Techrue hbmﬁ:’”‘"‘“’m Résultats
Analyste | griles ou Type
lames
* *
001 | 235E014191001 - P1. | Matériau dur bitumineux ,:HI-E!I—TJ 112 Calcination - Fibres d'amiante non
| SOL VOIRIE - de type enrcbe attague acide - détectées
EMROBE [wisiblemeant broyage
monacouche) mecanique
{bituminews) (noir) {methode
interne de
traitement)
002 | 23SE014191002 - P2 . | Matériau dur bitumineux FHTJ 1512 Calcination - Fibres d'amiante non
| s0L WVOIRIE - de type enrobé attagque acide - détectées
EMROBE [wisiblement broyags
monacouche) mecanique
(bituminews) (noir) (méthode
interne de
traiterment)
003 | 23SE014191003 - P3 . | Matériau dur bitumineus II—E{T\J* 142 Calcination - Fibres d'amiants non
1 s0L VOIRIE - de type enrobé attaque acids - détectées
EMROBE [visiblement broyage
monocouche) mecanique
(bituminews) (noir) (méthode
interne de
traiterment)
004 | 23SE014191-004 - P4 . | Matériau dur bitumineus MI-E{TJ 142 Calcination - Fibres d'amiants non
[ s0L VOIRIE - de type enrobé / attaque acide - détectées
EMROBE [visiblement broyage
monocouche) mecanique
{biturninews) (noir) {méthode
interne de
traiterment)
005 | 23SE014191-005 - PS.
| SOLWVOIRIE -
ENROBE

Tous les &éments de ragabliie sont dsponibles sur dermande . La reproduction de oe diocumsent n'est sulorisée gue sous sa forme imidégrale | comporie £

pags{s). Lex résultats du présent rapport «"spplguent aux objets beis quils ont #52 requs et ne comoernent gque les objets soumis & Fessal Seules ceraines ‘ﬂfrﬂ{
presiations rapportdes dans o2 document sont couvertes par Faccréditafion. Elles sont identifides par e symbole *.

Ewrcfing Analyees pour ls Bitiment Ect 342 ACCREDITATION N?

20, rue du Kochersberg i- 1751

ETTD0 Savems, FRANCE Portibe cisponibie s

Tel -33355516531: +33 388 31 19 11 - Faw: +3339315531 - TRe Web: wmw euroinzframiantsanaiyses) s ESSAIS

2.A.2. aucaplal de 1 530 320€ RCS Saverne SIRET 482 017 BST DOOA3 TVA FRSES £85 017 B97 AFE T1208



Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-057858-01 Date d’émission de rapport : 17/08/2023 4:11 Page2/4
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23A029450 Référence de suivi du dossier N° : 23SE014191
Recu au laboratoire le : 14/08/2023 Date de réception : 10/08/2023
Date d'analyse : 15/08/2023
Référence dossier Client EBE-D0591-ENROBES
Prestation commandée auprés d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
Matérniau dur bitumineux MFEI—TTU 17 2 Calcination - Fibres d'amiante non
de type enrobé ! attaque acide - détectées
(visiblement broyage
monocouche) mecanigue
(bitumineux) (noir) (méthode
interne de
traitement)
* * * *
006 | 23SE014191-006 - P8 | Matériau dur bitumineux fMFEI-TTU /2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 | SOL VOIRIE - de type enrobé attaque acide - détectées
ENROBE (visiblement broyage
monocouche) mecanigue
(bitumineux) (noir) (méthode
interne de
traitement)
* * *
007 | 23SE014191-007 - P7 | Matériau dur bitumineux fMFEI-TTU /2 Calcination - Fibres d'amiante non
M | sOL VOIRIE - de type enrobé attaque acide - détectées
ENROBE (visiblement broyage
monocouche) mecanigue
(bitumineux) (noir) (méthode
interne de
traitement)
* * *
008 | 23SED14191-008 - P8 | Matériau dur bitumineux MFEI—TTU 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
M | sSOL VOIRIE - de type enrobé ! attaque acide - détectées
ENROBE (visiblement broyage
monocouche) mecanigue
(bitumineux) (noir) (méthode
interne de
traitement)
* *
009 | 23SE014191-009 - P9 | Matériau dur bitumineux PFEJTJ /2 Calcination - Fibres d'amiante non
(1 | SOL VOIRIE - de type enrobé attaque acide - détectées
ENROBE (visiblement broyage
manocouche) mecanique
(bitumineux) (noir) (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a l'essai. Seules certaines {o'rn‘
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS ACCREDITATION N®

20, rue du Kochersberg 1-1751

67700 Saveme, FRANCE Portée dISPD:IhlefSUI'

Tél: +33388916531: +33 388 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www_eurofins flamiante/analyses/ v cetract ESSAIS

S.AS.au capital de 1530 320 € RCS Saveme SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



Mission de repérage des matériaux et produits

contenant de I'Amiante

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'émission de rapport - 17/08/2023 411
Réference de suivi du dossier N° - 23SE014191
Date de réception : 10/08/2023

N° de rapport d'analyse : AR-23-LE-057858-01
Réféerence laboratoire sous-traitant N° . 234029450
Recu au laboratoire le - 14/08/2023

Date d'analyse : 15/08/2023

Réféerence dossier Client EBE-DO591-ENROBES

Prestation commandée auprés d'Eurafins Eichrom Amiante SAS

Page3/4

Analyste arilles ou Type
lames
* *
0[11‘)0 ?gSC)lzT_U\}é1g?I;0-1O -P1C Matériau dur bitumineux ,MFﬂTJ 172 Calcination - Fibres d'amiante non
de type enrobe attague acide - détectées
ENROBE (visiblement broyage
monocouche) mecanique
(bitumineux) (noir) (méthode
interne de
traitement)
011 | 23SE014191-011 - P11 | Matériau dur bitumineux MFEI—TTJ 172 ) Calcination - Fibres d'amiante non
M | - sOL VOIRIE - de type enrobé ! attaque acide - détectées
ENROBE (visiblement broyage
monacauche) mecanique
(bitumineux) (noir) (méthade
interne de
traitement)
* *
012 | 23SE014191-012 - P1Z | Matériau dur bitumineux MFEI—-|I-TJ 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
(1 | - SOL VOIRIE - de type enrobé ! attaque acide - détectées
ENROBE (visiblement broyage
monacauche) mecanique
(bitumineux) (noir) (méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1 Les résultats du présent rapport sont rendus sous accréditation (attestation d'accréditation n® 1-1751) et hors
du champs réglementaire francais.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO063769 et T-PM-W022725) en vue d'une identification de
fibres au Microscope Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes

pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu'ils ont &té regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules cerfaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *
ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www .cofrac.fr

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE

Tel: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www _eurofins frlamiante/analyses/
S.AS. au capital de 1530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 71208
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